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混凝沉淀法处理脱墨废水

受损伤烘缸的现场磨光修复磨床——烘缸砂带磨削装置

日本联合公司研制出防燃硬纸板

齐齐哈尔大学史长伟用混凝沉

淀法处理脱墨废水，结果表明，混

凝剂种类和用量、助凝剂均为影响

脱墨废水混凝效果的关键因素，其

中混凝剂聚合氯化铝 (PAC) 去除效

果最好，在 PAC 用量200 mg/L、助

凝剂 PAM 用量3 mg/L、pH 值7.2的

条件下脱墨废水的 CODCr 去除率可

达30% 以上。

四川信息职业技术学院阚萍

介绍了一种能对造纸机生产线

上受损伤的烘缸外表喷涂不锈钢

后进行现场磨光修复的专用磨

床——砂带磨削装置。该装置可

同时对其他大直径内外圆工件进

行现场磨光。其优点是：结构简单，

磨光方法新颖；可进行现场磨光，

避免拆卸、吊装、运输、重新安

装的耗资耗力，大大减少了停工

时间带来的损失。

2012年4月18日，日本最大的

瓦楞纸板生产商日本联合公司宣布，

已研制出“防燃硬纸板”，并开始接

受订单。实验结果显示，该产品经喷

灯炙烤2 min 后仅出现焦斑，可用作

灾民安置场所内的隔板或搭建简易

更衣室。据了解，该公司计划主要向

地方政府推销这一产品，争取使年销

售额达到1亿日元（约合773万元）。

日本大地震后，轻便结实的瓦

楞纸板曾在避难场所发挥了巨大作

用，为了应对火灾，日本联合公司

开始研制防燃产品。目前东京都板

桥区的避难场所已使用了日本联合

公司生产的防燃硬纸板，该公司认

为将来可以把防燃硬纸板用作建材

或汽车零部件的原材料。

                    （蒋忠道）

分光光度法测定纸品中淀粉含量
深圳出入境检验检疫局徐嵘等

人对纸品 ( 含淀粉 ) 进行热水抽提，

利用淀粉遇到碘生成蓝色络合物的

特性，测定其在最大吸收波长处的

吸光度，从而建立了一种快速测定

纸品中淀粉含量的方法。该方法精

密度好，工作曲线相关性好，检出

限0.02%。
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